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1  IDENTIFICACAO DA(S) AMOSTRA(S)

A amostra enviada pelo cliente foi identificada pela AFINKO de acordo com a
tabela 1. Na figura 1 podem ser observadas imagens da amostra como recebida.

Tabela 1 - Identificacdo da(s) Amostra(s).

Identificagdo da AFINKO Identificagc&o do Cliente

AFK190625 Teste Face Lisa

Figura 1 - Imagens da Amostra AFK190625.
2 OBJETIVOS

Este trabalho possui como objetivo realizar ensaio de Flamabilidade em 01
amostra de madeira pléstica.
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3 METODOS

3.1 Preparacédo da Amostra

Para realizacdo do ensaio de flamabilidade, foram produzidos corpos de prova de
dimensfes 139 mm de comprimento, 75,50 mm de largura, espessura maxima de 8,85
mm e minima de 8,61 mm, conforme especificado pela norma ISO 3795:2014.

3.2 Ensaio de Flamabilidade

Ensaios de flamabilidade séao utilizados para medir e descrever a resposta dos
materiais e produtos ao calor e a chama sob condi¢des controladas. Este ensaio ndo
simula condic¢des reais de incéndio.

Nesse teste, os corpos de prova devem ser mantidos horizontalmente e
realizadas marcagbes a 38 mm e a 88 mm da extremidade em contato chama,
totalizando uma distancia de queima de 50 mm. A chama de gas, com altura de 38 mm,
deve ser aplicada sobre a extremidade livre do corpo de prova por 15 segundos. Um
minimo de 05 corpos de prova devem ser utilizados.

Um cronbmetro deve ser acionado assim que a chama atingir a primeira
marcacdo para a medicdo do tempo de combustdo. A medi¢cdo termina no momento em
gue a chama atingir o ultimo ponto de marcacéo. Se a chama se apagar antes de atingir
a segunda marcacdo, o tempo e a distancia percorrida pela chama devem ser
registrados.

A taxa de queima (B), em milimetros por minuto, deve ser calculada para cada
corpo de prova, segundo a equacao:

B =60 s/t
Onde:
B = Taxa de Queima (mm/min)
s = Distancia de Queima (mm)

t = Tempo da Distancia de Queima (s)

O ensaio foi realizado no dia 28 de marco de 2019 baseado na norma ISO
3795:2014.
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4 RESULTADOS

4.1 Ensaio de Flamabilidade

Na tabela 2 € possivel observar os resultados obtidos no ensaio de flamabilidade
da amostra AFK190625.

Tabela 2 - Resultado do ensaio de Flamabilidade da amostra AFK190625.

Distancia| Tempo

Chama de de Taxa de

Medida | Autoextinguivel | Ultrapassou . ) Queima
~ Queima | Queima .

Marcacoes (mm/min)

(mm) (s)

1 N&o Sim 50 584 5,14
2 Nao Sim 50 481 6,24
3 N&o Sim 50 580 5,17
4 N&o Sim 50 608 4,93
5 N&o Sim 50 602 4,98
Média 5,29

5 CONCLUSOES

Na tabela 3 € possivel observar um resumo dos resultados obtidos no ensaio de
flamabilidade da amostra analisada.

Tabela 3 — Resumo dos Resultados.

Amostra Taxa de Queima (mm/min)

AFK190625 5,29

Sao Carlos, 28 de marco de 2019.

/)

\ /
Mirella Fares Dr. Marcio Kobayashi
Pesquisadora Gerente Técnico
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Observacdes Finais

- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente as amostras analisadas,
nas condi¢des em que foram realizados 0s ensaios, ndo sendo extensivos a quaisquer
lotes, mesmo que similares.
- O laboratério ndo é responsavel em caso de interpretacdo ou uso indevido que se
possa fazer deste documento.
- A reproducao deste documento deve ser realizada na integra.
- As amostras serdo mantidas por trés meses ou conforme determinado no
or¢camento/contrato.

-- Fim do Relatério --
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