RELATORIO DE ENSAIO

@m 5040 (D) / 23 — EAC — REV.01

Laboratério de Ensaios ACREDITADO pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0638
Cliente: FLOWMAC EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE
Solicitante: Marcelo Oliveira Nota Fiscal: -
E-mail: marcelo.oliveira@flowmac.com.br
Natureza do Ensaio/analise: Inspe¢ao de material

Entrada em: 14/06/2023

INFORMACOES FORNECIDAS PELO SOLICITANTE:

Tipo de Amostra: Tubos

Material: Aco carbono e ligados para construgdo mecanica
Quantidade de Amostras: 04

Descrigao: Tubos 1,2,3e4

Informagoes Adicionais --

1. ENSAIO DE TRAGAO A TEMPERATURA AMBIENTE

Tabela | - Resultados do Ensaio de Tragao
Tensao de Escoamento

Tensado Maxima Alongamento

()
Amostra (MPa) a(&,ga/)o (N)
04 330 297 26,5
Métodos/Equipamentos:

Preparagéo: ASTM A370:21 - Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
Método de Ensaio: ASTM A370:21 - Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
IT 077: Ensaios Mecanicos utilizando o Software TESC - verséo 3.04.

Condigoes Ambientais: Temperatura (°C): 23 Umidade (%): 36

Realizagao do Ensaio: 27/06/2023

Dimensoes CP 04: Largura: 12,72 mm Espessura: 2,22 mm Lo: 50,00 mm

Equipamentos: »  Maquina Universal de Ensaios - EMIC DL30000 NO8520 NS074 / PC200C N0O9436 NS145. Certificados

de Calibragdo Instron(RBC): 22121303S0; 22121211S0; 22121210S0. Validade: 12/2023.

»  Termohigrébmetro, modelo: MT-241, Minipa. Cédigo Metalab: TH-05. Certificado de Calibragdo (RBC):
N°J506969/2023 K&L. Validade: 06/2024.

» Paquimetro, modelo: Digital - Mitutoyo. Cdédigo Metalab: PQ-13. Certificado de Calibracdo (RBC):
N°J451126/2022 - K&L. Validade: 12/2023.

Regra de decisao: Nao se aplica a incerteza de medig¢éo no critério de avaliacao para as declaracdes de conformidade.

Declaragdo de Conformidade:

Resultados somente reportados, sem carater de aprovagéao ou rejeicdo de material.
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Data de emissao, 03 de julho de 2023.
Data da revisédo 01: 07 de julho de 2023. Este relatério substitui a versdo anterior.

Historico de Revisées: Descrigao da alteracgao:

Revisdo 01 Divisao dos relatéorios em A, B, C e D.
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Elaborado por:

Vanessa Martins
Signatario Autorizado
Documento assinado de forma digital

Notas Importantes: Os resultados apresentados neste documento tém significagdo restrita, aplicando-se tdo somente as amostras entregues pelo solicitante.
A reprodugao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragéo.
As amostras relativas aos ensaios estédo disponiveis por um periodo de 03 meses ou de acordo com solicitagéo especifica do cliente.
O documento sera valido somente com inatura do responsavel pela elaboragao.
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